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El pegamento

• Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la �uidez, ya que esto podría ir en detrimento de 
   las propiedades mecánicas.
• Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
• Garantice una super�cie nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, grasa, cera, pintura, e�orescencia y 
   cualquier otro contaminante.
• Humedecer la super�cie cuando sea necesario.

RESULTADOS ARGOS*

Adherencia, 28 días 
(cerámica/cerámica) * N/mm2

≥ 50 min-

-

-

-

 ≥ 1.5 ≥0,5 N/mm2

-Resistencias a la compresión 
28 días, mín MPa ASTM C109 ≥ 7.5

20 min, aprox.Tiempo de rectificación

2 horasVida en recipiente

< 20%Contenido de aire

*Evaluación en sustratos con absorción >6%

Tiempo Abierto min

PROPIEDAD ANSI 118.1 /
 ISO 13007

• Fácil de utilizar, solo agregue agua.
• Bajo porcentaje de desperdicio.
• Máxima adherencia, excelente
   consistencia y rendimiento superior.

Rendimiento por saco
de 22.7 kg (m2)

3.8 – 4.3

4.8 – 5.3

5.8 – 6.3

8.3 – 8.8


